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Instrukcja aplikacji mikrokulek szklanych
¢ Do czego stuzy mikrokula szklana ?
Charakterystyka ogdlna:

Mikrokulki szklane refleksyjne sg integralng czesciag nowoczesnych technik
oznakowania poziomego drég i stanowig o jego wiasciwosciach odblaskowosci.
Mikrokulki refleksyjne s3 wbudowywane w zaschnietg powierzchnie
oznakowania poziomego. Tak umieszczone dziatajg jak miniaturowe soczewki,
ktore zbierajgc swiatto padajace z reflektorow nadjezdzajgcych pojazdow,
odbijajg jego czes¢ z powrotem w kierunku kierowcy. Stosowanie mikrokul
szklanych znacznie poprawia bezpieczenstwo na drogach w warunkach nocnych.

e Zakres stosowania:

Mikrokulki sg przeznaczone do bezposredniego nanoszenia na swiezo
wykonywane oznakowanie poziome drég w celu zapewniania widzialnosci
oznakowania w nocy. Mikrokulki mogg by¢ stosowane zaréwno do oznakowania
farbami cienkowarstwowymi, jak i masami chemoutwardzalnymi
dwusktadnikowymi tzw. grubowarstwowymi oraz termoplastami. Przy doborze
okres$lonej granulacji mikrokulek do poszczegdlnych rodzajow farb,
termoplastow i mas chemoutwardzalnych nalezy kierowac sie zaleceniami
dostawcow tych materiatéw, podawanymi w informacjach technicznych.

e Warunki stosowania i metody aplikacji:

Mikrokulki nalezy nanosi¢ pod cisnieniem na oznakowanie poziome, co
zapewnia ich lepsze zagtebienie w warstwie materiatu w czasie nie dtuzszym niz
1-3 sek. po wymalowaniu. Cisnienie powietrza przy natrysku mikrokul nalezy
dobra¢ indywidualnie dla danej malowarki i danego materiatu do znakowania.
Powinno ono zapewnié optymalne zanurzenie kulek, dajace prawidtowa
odblaskowosc¢ przez caty okres eksploatacji oznakowania. Wybor granulacji oraz
wielkos¢ wydatku mikrokulek nalezy dobiera¢ odpowiednio do rodzaju
stosowanego materiatu do poziomego znakowania drég i grubosci naktadanej
warstwy, zgodnie z zaleceniami producenta tego materiatu. Dla farb
standardowo nanosi sie od 200 g do 300 g mikrokulek szklanych na m?2.
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Mikrokulki nalezy stosowaé wytgcznie z materiatami do poziomego znakowania
drég przeznaczonymi do wykonywania oznakowan odblaskowych. Mikrokulki
zawilgocone lub zbrylone nie powinny by¢ stosowane.

e Kontrola odblaskowosci oznakowania:

Kontrole odblaskowosci oznakowania nalezy wykonaé przyrzadem
(retroflectometerem) do pomiaru powierzchniowego wspoétczynnika odblasku.
Dla materiatéw do poziomego znakowania jezdni (cienko- i grubowarstwowych)
wspotczynnik odblaskowosci w okresie eksploatacji powinien wynosié¢ > 100
mcd m-2 Ix-1. Pozgdana jest rdwniez ocena rozktadu i zanurzenia mikrokul przy
uzyciu szkta powiekszajgcego. Rozktad mikrokulek powinien by¢ jednolity i
zapewni¢ rownomierne pokrycie oznakowania. Jak wynika z naszych
wieloletnich doswiadczen, zanurzenie mikrokulek na poziomie 55 — 65% ich
wysokosci zapewni optymalng odblaskowos¢ oznakowania w trakcie catego
okresu eksploatacji.

¢ Przechowywanie , magazynowanie i transport:

Mikrokulki szklane nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w
zadaszonych pomieszczeniach, zabezpieczone przed wptywem wody i wilgoci.
Opakowania z mikrokulkami nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi
chroniac je przed zamoczeniem i uszkodzeniem mechanicznym . Podczas
aplikowania mikrokulek na drodze, zabezpieczyé opakowania przed
przypadkowym rozsypaniem. Nadmiar niezwigzanych mikrokulek moze
stanowic zagrozenie w ruchu drogowym.

Granulacje uzywane w drogownictwie:
- Mikrokule szklane 600 -125

- Mikrokule szklane 100-600 H/TEF —

- Mikrokule szklane 125-630 MB9B2T

- Mikrokule szklane 125-630 MB9B2H

- Mikrokule szklane 125-850 TEF

- Mikrokule szklane 400-840
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